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Химический состав сталей по ГОСТ 27772-88 

2 



3 

Применение сталей второго поколения 



Л-образная опора.  

Конькобежный центр в Крылатском (г. Москва) 
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Требования по ударной вязкости СП 16.13330. 2011 
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Химический состав металл труб большого диаметра по 

результатам контрольных испытаний, % 
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Механические свойства металла труб большого диаметра 



Тонкая структура металла 

а – вариант Б – середина стенки б – вариант Г 

в – вариант Б – поверхностный слой г – вариант А 
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Результаты испытаний на ударный изгиб образцов с V-

образным надрезом 
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поверхность сечения осевая зона 
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Результаты испытаний на ударный изгиб 



Химический состав стали для металлических конструкций 

(ГОСТ 27772, первая редакция) 
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