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ДСТУ ISO 1127:2013

ПЕРЕДМОВА
1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Труби сталеві та балони» (ТК 8)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Ворона, канд. техн. наук (науковий ке
рівник); Г. Кисельова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 
з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 1127:1992 Stainless steel tubes — Dimensions, tolerances 
and conventional masses per unit length (Труби з нєржавкої сталі. Розміри, допуски і стандартна 
маса на одиницю довжини)

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)
Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково 

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 2014
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ДСТУ ISO 1127:2013

Цей стандарт є переклад ISO 1127:1992 Stainless steel tubes — Dimensions, tolerances and 
conventional masses per unit length (Труби з нержазкої сталі. Розміри, допуски і стандартна маса 
на одиницю довжини).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 8 «Труби сталеві та балони».
Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;
— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний 

вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної 
стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал ISO 1127:1992 «Передмову»;
— долучено структурний елемент «Зміст»;
— до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті 

рамкою.
Міжнародний стандарт ISO 4200:1991, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято 

в Україні як ідентичний національний стандарт ДСТУ ISO 4200:2006 Труби сталеві з гладкими кін
цями зварні та безшовні. Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов
ному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

I V
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ДСТУ ISO 1127:2013 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ З НЕРЖАВКОЇ СТАЛІ 
Розміри, допуски і стандартна маса на одиницю довжини

ТРУБЬ! ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Размеры, допуски и стандартная масса на единицу длины

STAINLESS STEEL TUBES 
D im ens ions, to le ra n c e s  and c o n ve n tio n a l m asses  p e r un it leng th

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює діаметри, товщини стінок, допуски та маси на одиницю довжини 

для труб з нержавкої сталі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання 

в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні 
документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на 
цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. 
Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 5252:1991 Steel tubes — Tolerance systems.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
ISO 5252:1991 Труби сталеві. Системи допусків.

3 РОЗМІРИ
Зовнішні діаметри і товщини стінок труб, установлені цим стандартом, визначено згідно 

з ISO 4200. Якщо необхідні товщини стінок більше ніж 14,2 мм, то їх потібно підібрати згідно з ISO 4200.

4 ДОПУСКИ
Допуски на зовнішній діаметр і товщини стінок залежать від методу виготовлення, марки сталі 

та термічного оброблення. Допуски потрібно підбирати зі значень, наведених у таблицях 1 і 2.

4.1 Допуски на зовнішній діаметр
Див. таблицю 1.

Таблиця 1 — Допуски на зовнішній діаметр

Клас допуску Допуски на зовнішній діаметр

D i
± 1,5 %  

мін. ± 0 ,75  мм

d 2
± 1,0 % 

мін. ± 0 ,5  мм

Видання офіційне

1

arymarenko
Прямоугольник

arymarenko
Прямоугольник



ДСТУ ISO 1127:2013

Кінець таблиці 1

Клас допуску Допуски на зовнішній діаметр

D 3
± 0 ,7 5  %  

мін. ± 0 ,3  мм

d 4
± 0 ,5  % 

мін. ± 0,1 мм

Допуски на зовнішній діаметр враховують овальність.
4.2 Допуски на товщину стінки
Див. таблицю 2.

Таблиця 2 —  Допуски на товщину стінки

Клас допуску Допуски на товщину стінки

т, ± 15 %
мін. ±  0 ,6  мм

т2 ± 12 ,5  %
мін. ±  0 ,4  мм

Т 3 ± 10 ,0  %
мін. ± 0 ,2  мм

т4 ± 7 ,5  %
мін. ± 0 ,1 5  мм

т5 ± 5 ,0  %
мін. ± 0,1 мм

Допуски на товщину стінки враховують ексцентриситет.

4.3 Інші допуски
Допуски для інших розмірів потрібно визначати згідно з ISO 5252.

5 СТАНДАРТНІ МАСИ НА ОДИНИЦЮ ДОВЖИНИ
Стандартними масами на одиницю довжини, наведеними в таблиці 3 для труб із аустенітних 

нержавких сталей, є маси, зазначені в ISO 4200 та помножені на коефіцієнт 1,015. Цей коефіцієнт 
передбачає середню густину сталі, що дорівнює 7,97 кг/дм3.

Стандартними масами на одиницю довжини, наведеними в таблиці 4 для труб із феритних 
і мартенситних нержавких сталей, є маси, зазначені в ISO 4200 та помножені на коефіцієнт 0,985. 
Цей коефіцієнт передбачає середню густину сталі, що дорівнює 7,73 кг/дм3.

2
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Таблиця 3 —  Стандартні маси для труб з аустенітних нержавких сталей

Зовнішній діаметр, 
мм 

Серії

Товщина стінки, мм

1,0 1 2 1,6 2,0 2,3 2,6 2.9 3,2 3,6 4,0 4,5 5 0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14.2

1 2 3 Стандартні маси на одиницю довжини, кг/м

6 0 ,1 2 5

0 ,1 7 6

0 ,2 2 5

0 ,1 4 4

0 ,2 0 4

0 ,2 6 4

8

10
10,2 0 ,2 3 0

0 ,2 7 5

0 ,2 9 3

0 ,3 1 3

0 ,2 7 0

0 ,3 4 5

0 ,3 6 9

0 ,3 4 4

0 ,4 1 6

0 ,4 4 5

0 ,4 7 7

0 ,4 1 0

0 ,5 0 0

0 ,5 3 6

0 ,5 7 6

0 ,5 9 9

0 ,6 4 5

0 ,6 5 8 0,711

0 ,7 6 9

0,761

12

12,7

13 ,5

14 0 ,3 2 6

0 ,3 7 6

0 ,4 0 6

0 ,4 4 5

0 ,4 9 6

0 ,5 7 7

0 ,6 2 5

0 ,601

0 ,701

0 ,761 0 ,8 5 8 1,12
16

17 ,2

18 0 ,4 2 5

0,451

0 ,4 7 6

0 ,5 3 5

0 ,5 6 4

0 ,6 5 7

0 ,6 9 7

0 ,7 3 7

0 ,801

0 ,851

0 ,901

19

20

2 1 ,3 0 ,5 0 9

0 ,5 2 6

0,601 0 ,7 1 5

0 ,7 8 9

0 ,9 3 7

0 ,9 6 6

1 ,00

1 ,15

1 ,22

1 ,46

1,45 1 ,74

22

25

25 ,4

0 ,6 4 9

0 ,7 2 7 0 ,9 5 3

1,01

1 ,17

1 ,25

1,48

1 ,58 1,75 1,90 2 ,2 92 6 ,9

30
0 ,9 2 0

0 ,9 2 5

1,14

1,21

1 ,40

1 .49

1 .50

1,90 2 ,2 9 2 ,7 83 1 ,8

32

33 ,7 0 ,8 1 8 0 ,9 7 6

1,02

1,11

1 ,29

1,46

1 ,58

1,65

1,81

1,81 2 ,0 2

2 ,3 0

2 ,4 5

2 ,7 9

3 ,2 9

35

38

40 1,17 1 ,54

1 ,63 2 ,0 2

2 ,1 3

2 ,4 4

2 ,5 9

2 ,7 3 3 ,0 2

3 ,1 4 3 ,4 9 4 ,6 84 2 ,4

4 4 ,5

ДСТУ 
ISO 

1127:20133
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Кінець таблиці З

Зовнішній діаметр, Товщина стінки, мм
мм

Серії 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4.5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2

1 2 3 Стандартні маси на одиницю довжини, кг/м

4 8 ,3 1,87 2,31 2 ,9 7 3,61 4 ,0 3 5 ,42

51 1,25 1,49 1,98 2 ,4 6 3 ,15 3 ,83

54 2 ,1 0 2 ,6 0 3 ,35

57 2 ,22 2 ,7 5 3 ,9 3

60 ,3 2 ,3 5 2 ,92 3 ,34 3 ,7 6 4 ,1 7 4 ,5 8 5,11 5 ,63 7 ,66

6 3 ,5 2 ,4 8 3 ,08 3 ,9 6 4 ,8 3

70 2 ,7 4 3 ,4 0 4 ,8 7

76,1 2 ,9 8 3 ,70 4 ,2 5 4 ,7 8 5 ,32 6 ,5 4 7 ,22 8 ,90 12,3

82 ,5 4 ,0 3 6 ,3 5

88 ,9 3 ,4 9 4 ,3 5 4 ,9 8 5,61 6,2.4 6 ,8 6 7 ,68 8,51 11,7 16,2

1 01 ,6 4 ,98 7 ,17 9 ,7 7 13,5 18,8

114,3 4 ,5 2 5 ,62 7 .27 8 ,0 9 9 ,98 12,4 17,1 2 3 ,2

139,7 5 ,53 6 ,89 8 ,92 11,0 13,6 16,8 21 ,0 23 ,5 3 2 ,5

1 68 ,3 6 ,6 8 8 ,32 10,8 13,2 16,4 18,5 2 0 ,4 28 ,6 4 3 ,3

219,1 10,9 14,1 17,3 19,4 2 1 ,5 3 3 ,6 4 2 ,2 6 4 ,7

2 7 3 13,6 17,6 2 1 ,6 2 4 ,3 2 6 .9 4 2 ,0 6 5 ,9 8 1 ,5 9 2 ,0

3 2 3 ,9 20 ,9 2 5 ,7 32,1 3 5 ,9 3 9 ,9 5 6 ,3 78 ,6 9 7 ,4

3 5 5 ,6 22 ,9 2 8 ,2 35 ,2 4 3 ,8 86 ,5 9 4 ,9 108

4 0 6 ,4 26 ,3 32 ,3 4 0 ,3 5 0 ,2 99 ,3 123

4 5 7 36 ,3 4 5 ,4 5 6 ,5 112 139 157

508 4 0 ,4 4 5 ,5 6 2 ,9 7 0 ,4 137 155 176

61 0 4 8 ,6 6 0 ,7 8 4 ,8 9 5 ,2 187 21 2

711 125

813 161

914 199

1016 252

ДСТУ 
ISO 

1127:2013
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Таблиця 4 —  Стандартні маси для труб з феритних і мартенситних нержавких сталей

Зовнішній діаметр, 
мм 

Серії

Товщина стінки, мм

1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5  5.0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2

1 2 3 Стандартні маси на одиницю довжини, кг/м

6 0,121

0 ,1 7 0

0 ,2 1 9

0 ,1 4 0

0 ,1 9 8

0 ,2 5 6

8
10

10,2 0 ,2 2 4

0 ,2 6 7

0 ,2 8 5

0 ,3 0 3

0 ,2 6 2

0 ,3 3 5

0 ,3 5 9

0 ,3 3 4

0 ,4 0 4

0,431

0 ,4 6 3

0 ,3 9 8

0 ,4 8 6

0 ,5 2 0

0 ,5 5 8

0,581

0 ,6 2 5

0 ,6 3 8 0 ,6 9 0

0 ,7 4 7

0 ,7 3 9

12
12 ,7

13 ,5

14 0 ,3 1 6

0 ,3 6 4

0 3 9 4

0,431

0 ,4 8 2

0 ,5 5 9

0 ,6 0 7

0 ,5 8 3

0,681

0 ,7 3 9 0 ,8 3 2 1 ,08

16

1 7 ,2

18 0 ,4 1 3

0 ,4 3 7

0 ,4 6 2

0 ,5 1 9

0 ,5 4 8

0 ,6 3 7

0 ,6 7 7

0 ,7 1 5

0 ,7 7 7

0 ,8 2 5

0 ,8 7 5

19

20
2 1 ,3 0 ,4 9 3

0 ,5 1 0

0 ,5 8 3 0 ,6 9 3

0 ,7 6 5

0 ,9 0 9

0 ,9 3 8

0 ,971

1,11

1 ,18

1,42

1,41 1,68
22

25

2 5 ,4

0 ,6 2 9

0 ,7 0 5 0 ,9 2 5

0 ,9 8 3

1 ,13

1,21

1 ,44

1 ,54 1 ,69 1,84 2 ,2 32 6 ,9

30
0 ,8 9 2

0 ,8 9 7

1,10

1 ,17

1 ,36

1 .45

1 .46

1 ,84 2 ,2 3 2 ,7 03 1 ,8

32

3 3 ,7 0 ,7 9 4 0 ,9 4 8

0 ,9 8 5

1,07

1 ,25

1 ,42

1 ,54

1,61

1 ,75

1 ,75 1 ,96

2 ,2 4

2 ,3 7

2,71

3 ,19

35

38

40 1 ,13 1,50

1 ,59 1 ,96

2 ,0 7

2 ,3 6

2,51

2 ,6 5 2 ,9 4

3 ,04 3 ,3 9 4 ,5 44 2 ,4

4 4 ,5

ДСТУ 
ISO 

1127:2013

5

arymarenko
Прямоугольник



9  Кінець таблиці 4

Зовнішній діаметр. Товщина стінки, мм
мм

Серії 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4.5 5,0 5.6 6 3 7.1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2

1 2 3 Стандартні маси на одиницю довжини, кг/м

4 8 ,3 1,81 2 ,2 5 2 ,8 9 3,51 3,91 5 ,26

51 1,21 1,45 1,92 2 ,38 3 ,0 5 3,71

54 2 ,0 4 2 ,52 3 ,2 5

57 2 ,1 6 2 ,6 7 3,81

6 0 ,3 2 ,2 9 2 ,8 4 3 ,24 3 ,6 4 4 ,0 5 4 ,4 4 4 ,9 5 5 ,4 7 7 ,44

6 3 ,5 2 ,4 0 2 ,9 8 3 ,84 4 ,6 9

70 2 ,6 6 3 ,3 0 4 ,7 3

76,1 2 ,9 0 3 ,6 0 4 ,1 3 4 ,6 4 5 ,16 6 ,3 4 7 ,00 8 ,64 11,9

8 2 ,5 3,91 6 ,1 7

8 8 ,9 3 ,39 4 ,2 3 4 ,8 4 5 ,4 5 6 ,0 6 6 ,6 6 7 ,4 6 8 ,2 5 11,3 15 ,8

101 ,6 4 ,8 4 6 ,9 5 9 ,4 9 13,1 18,2

114,3 4 ,3 8 5 ,4 6 7 ,05 7 ,85 9 ,6 8 12,0 16 ,5 22 ,6

1 39 ,7 5 ,3 7 6 ,69 8 ,6 6 10,6 13,2 16,4 2 0 ,4 2 2 ,9 3 1 ,5

1 68 ,3 6 ,4 8 8 ,08 10 ,4 12,8 16 ,0 17,9 19,8 2 7 ,8 42,1

219,1 10,5 13 ,7 16,7 18,8 2 0 ,9 3 2 ,6 4 1 ,0 6 2 ,7

2 7 3 13,2 17 ,0 2 1 ,0 2 3 ,5 26,1 4 0 ,8 6 3 ,9 79,1 89 ,2

3 2 3 ,9 2 0 ,3 2 4 ,9 31,1 3 4 ,9 38 ,7 5 4 ,7 76 ,2 9 4 ,6

3 5 5 ,6 2 2 ,3 2 7 ,4 34 ,2 4 2 ,6 8 3 ,9 92,1 104

4 0 6 ,4 2 5 ,5 3 1 ,3 39,1 4 8 ,8 9 6 ,3 119

4 5 7 3 5 ,3 4 4 ,0 5 4 ,9 108 135 153

5 08 3 9 ,2 44,1 61,1 6 8 ,4 133 151 170

6 10 4 7 ,2 5 8 ,9 82 ,2 9 2 ,4 181 20 6

711 121

8 1 3 157

91 4 193

1 016 2 4 4

ДСТУ 
ISO 

1127:2013
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ДСТУ ISO 1127:2013

Д О Д А Т О К  А  
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ
ISO 4200:1991 Plain end steel tubes, welded and seamless — General tables of dimensions and 

masses per unit length (Труби сталеві з гладкими кінцями зварні та безшовні. Загальні таблиці роз
мірів і мас на одиницю довжини).

Код УКНД 23.040.10; 77.140.75

Ключові слова: аустенітні сталі, допуски на розміри, лінійна густина, мартенситні сталі, 
нержавкі сталі, розміри, трубопроводи, труби сталеві, феритні сталі.
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